
BIJLAGE: 1 Algemene voorschriften met betrekking tot de verwerking 
van kozijnen 

Algemene voorschriften met betrekking tot de verwerking van 
kozijnen 

(onderdeel van de verwerkingsvoorschriften van WN Kozijnen en Prefab wanden) 

Aanvullend aan de (project) specifieke voorschriften ten aanzien van de transport montage 
en afwerken van de kozijnen zijn de onderstaande algemene voorschriften van toepassing. 

 
TRANSPORT NAAR DE BOUWPLAATS 
De kozijnen moeten op zodanige wijze worden geladen dat zich tijdens het transport geen 
schadelijke vervormingen kunnen voordoen of beschadigingen kunnen ontstaan. 
Bewegingen tijdens het transport moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Kozijnen 
moeten in verticale stand worden vervoerd, met uitzondering van kleine stijve elementen. 
De daarvoor in aanmerking komende tijdelijke beschermende voorzieningen dienen, 
voordat tot belading van het transportmiddel wordt overgegaan, te zijn aangebracht en 
moeten gedurende de verdere verplaatsing naar en verwerking op de bouwplaats worden 
gehandhaafd. 

 
OPSLAG OP DE BOUWPLAATS 
De opslag van de kozijnen moet verticaal geschieden. De opslag dient zodanig plaats te 
vinden dat het houtvochtgehalte gehandhaafd blijft. Indien alleen opslag buiten mogelijk is, 
dan moet dit zodanig plaatsvinden dat de onderkant van de elementen vrij is van de 
ondergrond, zodat geen contact mogelijk is met water (circa 0,1 m bij verharde ondergrond 
en 0,3 m bij onverharde ondergrond). Voorts moeten de kozijnen zijdelings tegen zon, 
regen- of sneeuwval worden beschermd. Indien de gevelelementen in folie worden 
verpakt, geldt als aanvullende voorwaarde dat er een zodanige ruimte aanwezig moet zijn, 
dat natuurlijke droging van de kozijnen mogelijk is. Bij een permanente vochtbelasting zal 
het houtvochtgehalte extreem toenemen en zal het hout evenredig gaan zwellen. Een en 
ander kan resulteren in gevolgschade en afbreuk doen aan de functionaliteit van de 
kozijnen. De opslagperiode op de bouwplaats moet zo kort mogelijk gehouden worden. 

 
MONTAGE IN DE BOUW 
De montage van de kozijnen dient zodanig plaats te vinden dat de prestaties en de 
kwaliteit van de kozijnen niet nadelig wordt beïnvloed. De aansluiting op het bouwkundig 
kader dient overeenkomstig de (projectmatige) voorschriften en onderstaande 
uitgangspunten uitgevoerd te worden: 

- Aan het kozijn mag geen dragende functie ontleend worden (ook niet tijdelijk); 
- In de bouwkundige aansluiting mogen geen capillaire naden voorkomen; 
- Tussen de neus van de onderdorpel en de daaronder gelegen waterslag is een ruimte 

van ten minste 15 mm. De afschuining van waterslag bedraagt te minste 10 °. 
- Kozijnen dienen haaks gemonteerd te worden waarbij de lengten van de diagonalen 

bij rechthoekige kozijnen onderling niet meer verschillen dan 1 mm vermeerderd met 
0,5 mm/m1 diagonaallengte. 

- De kozijnen dienen waterpas (in verticale en horizontale richting) gemonteerd te 
worden tegen het bouwkundig kader. 

- Bij kozijnen met draaiende delen dienen de hang en sluitnaden gecontroleerd te 
worden. 

- De scheluwte van kozijnen en stelkozijnen mag na plaatsing 0,5% van zijn kleinste 
afmeting (hoogte of breedte) zijn met dien verstande dat waar nodig (bijv. bij 
stapelkozijnen) de toelaatbare scheluwte van tevoren nauwkeuriger dient te worden 
zijn vastgesteld. 

- Aantal, afmeting en bevestiging van de ankers voor de bevestiging van de kozijnen 
aan het bouwkundig kader dienen te worden bepaald aan de hand van een 
constructieve berekening. De plaatsing van de verankering van de kozijnen (inclusief 
rekwerken) dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen: 



 Hoekankers/ondersteuning ter plaatse van onderdorpels 
1. Afstand buitenzijde spouwlat van het kozijn tot aan het eerste hoekanker 

bedraagt 80-120 mm 

2. H.o.h. afstand van de hoekankers maximaal 700 mm. Indien er voor de 
toegepaste reliëfdorpel een kleinere h.o.h. afstand wordt voorgeschreven 
dient deze te worden aangehouden. De aan te houden h.o.h. afstand is 
opgenomen in het verwerkingsvoorschrift van de fabrikant van de 
laagreliëfdorpel. 

3. Onder het vaste deel van schuifpuien moet de maximale h.o.h. afstand 
verkleind worden tot 350 mm (in verband met het verplaatsen van het 
gewicht van het bewegende deel achter het vaste deel). 

 Hoekankers ter plaatsen van stijlen en bovendorpels 
1. Ter plaatse van de stijlen, afstand spouwlat van het kozijn tot aan het 

eerste hoekanker bedraagt 150-200 mm, ter plaatse van de bovendorpels 
80-120 mm 

2. H.o.h. afstand maximaal 700 mm 

Indien de bovendorpel verankerd wordt aan de bovenliggende vloer dient deze 
verankerd te worden met een hoekanker voorzien van een verticaal slobgat. Het 
verankeringsmiddel in het verticale slobgat dient met het juiste moment 
aangedraaid te worden. Hierdoor ontstaat een verbinding die ervoor zorgt dat de 
vloer nog kan “nazakken” en het kozijn op de juiste plek houdt. 

- De bouwkundige aansluiting dient te zijn voorzien van een waterkerende laag die 
vochtindringing in de constructie, via de bouwkundige aansluiting, voorkomt. 

- De bouwkundige aansluiting dient te zijn voorzien van een rondgaande luchtdichting 
die luchtlekkage via de bouwkundige aansluiting voorkomt. 

- De toegepaste dichtingsmaterialen dienen aantoonbaar te zijn afgestemd op de 
afmetingen van de betreffende naad. 

 
 
AFHANGEN VAN DRAAIENDE DELEN DOOR DERDEN OP DE BOUW 
Om prestaties zoals inbraakwerendheid, luchtdichtheid, waterdichtheid, geluidwering, 
thermische isolatie, brandwerendheid en rookdichtheid te kunnen realiseren moeten 
beweegbare houten gevelelementen, afgehangen worden overeenkomstig de eisen zoals 
opgenomen in de BRL 0808. 
 
 
HANG EN SLUITNADEN 
In de onderstaande tabel zijn de aan te houden hang en sluitnaden opgegeven op het 
moment van afhangen. Het houtvochtgehalte van zowel de gevelelementen als die van de 
beweegbare delen dient in overeenstemming te zijn met de eisen uit BRL 0801 dan wel 
BRL0803. 

ONDERDEEL HANGNAAD SLUITNAAD OVERIGE NADEN 

Binnendraaiende deur 2mm +/-1 3mm +/-1 2mm boven +/-1 
3-4mm onder +/-1 

Buitendraaiende deur 2mm +/-1 3mm +/-1 2mm boven +/-1 
5-6mm onder +/-1 

 
De aanlignaad van het beweegbare deel en het kozijn dient in overeenkomstig te zijn met 
de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant leverancier van de te monteren dichtingen. 
 
BEVESTIGINGSMATERIAAL 
 
De toepassing van het juiste materiaal van de bevestigingsmiddelen dient in 
overeenstemming te zijn met het materiaal van de te bevestigen onderdelen, de mogelijke 
aanwezigheid van agressieve inhoudstoffen in hout en mogelijke vochtbelasting, zie tabel 1.  
 
 
 
 



 
Tabel 1  

Materiaal van de te bevestigen onderdelen Materiaal bevestigingsmiddel 

Metalen onderdelen (anders dan aluminium) Volgens verwerkingsvoorschrift fabrikant 

Aluminium onderdelen RVS-legering 

Hout met weinig agressieve inhoudsstoffen Verzinkt staal, gesherardiseerd staal, RVS-
legering, messing 

Hout met veel agressieve inhoudsstoffen RVS-legering, messing, aluminium N.B. 
messing niet toepassen voor western red 
cedar 

Gemodificeerde houtsoorten RVS-legering 
 

 
Draaivalramen: 
BUVA activPilot Ergo-Front draai-valraambeslag inclusief afsluitbaar raamkrukje.  
Voorzien van inbraakvertragende paddestoelnokken.   
Ramen / draaikiepdeuren welke hoger zijn dan 2.300mm worden uitgevoerd met 
“draagstang” 
 
Stapeldorpeldeuren WN  
4 gelagerde Buva Inside scharnieren, 3,5”x3,5”. / 4 gelagerde BSW scharnieren 89x102mm  
1 Buva 7220R krukbediend meerpuntsslot, incl. tolerante sluitkommen en sluitplaat.of 1 
Buva Multifin krukbediend meerpuntslot bij dubbeledeuren. 
Midden sluiting bij dubbele deuren 1 Buva Ergoduo Contra espagnolet met bijbehorende 
sluitpotjes. 
 
 
BESCHERMEN VAN DE KOZIJNEN TIJDENS BOUWFASE 
Na montage van de kozijnen moet worden gezorgd voor een goede bescherming. Tot 
beschermingsmaatregelen behoren: 

- Het voorkomen van een ruwe behandeling van onderdelen, zoals bovenzijden van 
onder- of tussendorpels. Dit is mogelijk door de aangebrachte beschermende zo lang 
mogelijk te handhaven, dan wel zelf beschermende maatregelen te treffen; 

- Het zo spoedig mogelijk aanbrengen van vakvullingen, zoals draaiende delen, glas 
e.d.; 

- Het tegengaan van het bevestigen van steigeronderdelen e.d.; 
- Het voorkomen van vervuiling van sponningen en van het hang- en sluitwerk; 
- Het zo snel mogelijk herstellen van beschadigingen van grondlak- of aflaksysteem, 

van het hout en van de diverse onderdelen of halfproducten; 
- Het zorgvuldig uitnemen van tijdelijk aangebrachte materialen of halfproducten (zoals 

bijvoorbeeld ventilatieroosters) en deze op een goede wijze monteren. 
 

BEGLAZEN 
Voorafgaande aan het beglazen moeten het grondlaksysteem (concept I) of het 
voorlaksysteem (concept II) alsmede het houtvochtgehalte aantoonbaar worden 
gecontroleerd. In geval van slijtage of beschadiging, moet het grondlaksysteem (concept I) 
of voorlaksysteem (concept II) tot de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld. De 
beglazing moet worden uitgevoerd conform de NPR 3577. Een afwijkende 
beglazingsmethode kan worden toegepast indien is aangetoond dat aan de functionele 
eisen wordt voldaan die zijn gesteld in NEN 35 
 
 
 
 
 
 
 



                  VERFSYSTEMEN 
                  Kozijnen, ramen en deuren worden door ons voorzien van een dekkende gesloten filmlaag    
                  en te allen tijde aan de binnen- en buitenzijde in dezelfde kleur gespoten met producten van  
                  Anker Stuy, conform BRL 0814 “Filmvormende coatings op hout” (Muuraansluitingen worden  
                  niet extra behandeld). 
                  
                  Voorlak 
                  De kozijnen, ramen en deuren worden 140m dekkend behandeld met 1x Hydrolux flowcoat   
                  en 1x met Aplex Aqua basisverf ZM van Anker Stuy, en 1x voorlak Aplex Systeemverf S SG.   
                  De aannemer dient na aflevering binnen 18 maanden in 1 laag af te lakken op een tot   
                  120/140 μm herstelde voorlaklaag. 
 
                  Aflak   
                  De kozijnen, ramen en deuren worden 150m dekkend behandeld met 1x Hydrolux flowcoat   
                  en 1x met Aplex Aqua Systeemcoat ZM van Anker Stuy en 1x aflak Aplex Aqua   
                  Systeemcoat SG. 
 

EINDAFWERKING 
De eindafwerking moet binnen de in de onderstaande tabel opgenomen periode 
aangebracht worden, te rekenen vanaf de levering van de kozijnen op de bouwplaats. 

 
 Concept I Concept II Concept II+ 

Dekkend werk 6 maanden 18 maanden 18 maanden 

Transparant werk Niet toegestaan 6 maanden 6 maanden 

 
Voorafgaande aan het aanbrengen van de eindafwerking moeten het grondlaksysteem 
(concept I) of het voorlaksysteem (concept II) alsmede beschadigingen aan het hout en het 
houtvochtgehalte aantoonbaar worden gecontroleerd. Beschadigingen in hout dienen te 
worden gerepareerd met een reparatie- of vulmiddel dat voldoet aan de eisen zoals 
vermeld in BRL 0807 (voor producten die hieraan voldoen zie SKH-Publicatie 93-03 “Het 
gebruik van reparatiemiddelen”). In het geval van slijtage of beschadiging van de verflaag, 
moet het grondlaksysteem (concept I) of voorlaksysteem (concept II) tot de oorspronkelijke 
laagdikte worden hersteld. De eindafwerking moet in het geval van concept I in minimaal 2 
lagen met een minimale totale droge laagdikte van 50 µm en in het geval van concept II en 
II+ in minimaal 1 laag met een minimale totale droge laagdikte van 30 µm aangebracht te 
worden. Van deze (minimale) totale laagdikte kan worden afgeweken indien het project 
specifieke verfadvies van de verfleverancier dit voorschrijft. 

 
ONDERHOUD 
Afhankelijk van het gekozen verfsysteem en de expositie-omstandigheden moet periodiek 
deskundig onderhoud plaats vinden. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het 
verftechnisch onderhoudsadvies van de verfleverancier van de eindafwerking en/of de 
onderhoudsvoorschriften van de producent van de kozijnen. De aannemer dient het 
onderhoudsadvies en/of de onderhoudsvoorschriften bij oplevering over te dragen aan de 
opdrachtgever. 


